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Restauració, pintura y vernís deteriorat. 

o Neteja: Treure la pintura o el vernís deteriorat, rebaixant-lo, raspant o raspallant 
la superfície per eliminar la fusta degradada (una correcta neteja i preparació 
de la fusta és imprescindible perquè la pintura queda adherida a la superfície de 
la fusta) 

o Es recomana aplicar una capa de vernís protector cada 3 o 5 anys segons la zona 
climàtica, orientació i color. En alguns casos favorables es pot esperar més 
temps. 

o Al principi d'estiu i hivern greixar la ferramenta amb olis tipus vaselina i 
comprovar el funcionament de tots els tancaments. 

o Reparació dels elements de tancament i subjecció. En cas de trencament o 
pèrdua d'estanquitat es pot procedir a la substitució dels elements afectats. 

o Es recomana comptar amb l'ajuda de professionals per a la revisió de l'estat de 
la fusteria 

 


